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Made in Germany

Teszttintak

a feluileti feszultség / feliileti energia vizsgalatahoz
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Made in Germany

Az arcotest GmbH Uveg-, keramia-, fém- és miianyag fellletek
feliileti feszltségének, ill. fellleti energidjanak mérésére szolgald
teszttintak gyartoja.

A céget 2003-ban alapitottak meg 6nallé cégként, amely akkoriban
az arcotec GmbH része volt.

Az 1976-ban alapitott Fritz Bloss Industrievertretungen
egyszemélyes tarsasagbdl alakult 1980-ban a korona-, plazma- és
lang-elOkezeld berendezéseket gyartd arcotec GmbH.

A kifejlesztett teszttintdkat arra hasznaltak, hogy az el6kezelési
eredményeket optimalisan ki lehessen értékelni.

Ezeket a kék szin(i teszttintakat a DIN 53364/ 1SO 8296 szerint
gyartottak és ma ennek megfeleléen mérgezének kell jelolni.
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A piac nem mérgez6 tintak iranti igényének hatasara 1980-t6l
olyan tintakeverékek gyartasa is elkezd6dott, amelyek
megfelelnek ezeknek az igényeknek.

Mégha manapsag szamos mas gyarté nem mérgezének is nevezi

a tintdjat, meg kell jegyezni, hogy ezzel nem fejeznek ki egészségre
valé artalmatlansagot, kiilonésen abban az esetben, ha az a
hidnyzd jel6lés miatt feltételezhetd lenne.

Ujdonsagként 2020-ban kifejlesztésre keriilt a nem artalmas
arcotest® ORGANIC/BIO teszttinta, amelyet a tinta zold szinérél,
valamint a z6ld szin(i terméktestrél lehet felismerni.

Az arcotest GmbH mdra nagy ismertségre tett szert szakmai
korokben és az ipar szamos terlletén, a fellleti fesziiltség / feliileti
energia teszttintak segitségével torténd megallapitasara szolgald
termékeinek kdszonhetSen.




Az arcotest GmbH teszttintak gyartoja

Teszttintakkal meghatéarozhaté a mlianyaghdl, livegbdl, keramiabdl, fémbél késziilt szilard testek

fellleti energiaja / feliileti fesziiltsége.

Segitségiikkel meghatarozhaté még kiilonosen a feliileteken valé tapadas lehet&sége nyomtatas,

ragasztas, lakkozas esetén, a nedvesitési kép alapjan.

A feliileti fesziiltség meghatarozasa a teszttintak
kiértékelend® feliiletekre valé felhorddsaval térténik néhany
centiméter hosszu csik formajaban és a tintacsik
viselkedésének megfigyelésével. Amennyiben a csik -
tintaspecifikaciotdl fliggben - 2 vagy 4 masodpercen beliil
6sszehlzddik, Ggy a vizsgalt teriilet fellleti fesziiltsége kisebb,

mint a teszttintaé. Forditva, a jel6l6csik szétfolyasa azt mutatja,

hogy a felvitt tinta feliileti fesziltsége kisebb, mint a fellleté.
Ha a csik a megfigyelési id6n bellil véaltozatlan marad, akkor
sikerllt pontosan elérni a feliileti fesziltséget vagy valamivel
nagyobb értéket.

Az 8sszes méréshez, torténjen az fémen, mlianyagon vagy
mas anyagokon, ugyanazokat a tintakat lehet hasznalni.
Atintdk ugyanugy alkalmazhatdk a gyartasban, mint a
laboratériumi terlleten.

Peremszogmérd késziilékeket alternativaként tébbnyire csak
laboratériumi teriileten hasznalnak, mivel a mérések
id6igényesek és a kezeléshez szakemberre van sziikség.
Ateszttintak olyan vegyi anyagok keverékei, amelyeket
fokozatosan lehet beallitani, ezaltal nagy, 18 és 105 mN/m
(Dyn/cm) kozotti megfigyelési tartomannyal birnak a feliiletek
kiértékeléséhez.

Egy egyszer(i példat emlitve: vannak viztaszité feliiletek
(gyongyképzOdés) és olyanok, amelyek felveszik és szétteritik a
vizet (73 mN/m), valamint mindenfajta allapot e ketté kozott,
mikozben j6 tapadasi értékek 38 mN/m felett varhatdk, a

nyomdafesték, ragasztdanyag vagy lakk tulajdonsagaitdl fiiggen.

jo nedvesites

A fémiparban a feliiletek, gyartasi eljarastdl fliggben, tobbé vagy
kevésbé olajjal szennyezettek, ami olyan tisztitasi folyamatokat tesz
sziikségessé, amelyeknek az eredményét gyorsan és pontosan kell
értékelni, mikozben azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a
szennyez&dések nem mindig egyenletesen oszlanak el a feliileteken.

Miianyagok esetében, legyen az félia vagy froccsontéssel késziilt
idomelem, tébbnyire nem szennyezettek a felliletek. Anyagtél
fligg6en, kiillonosen poliolefineknél, nyomtatas, lakkozas, ragasztas
céljabol fizikai vagy vegyi kezelésnek vetik ket ala, hogy a felileti
feszlltség elérje a sziikséges értékeket.

A teszttintak min. 10 ml-es tivegcsékben vagy stift formajaban
kaphatdk és raktarrdl elérheték.

Egy alkalmazastechnikai részleg révid idén belll megvélaszolja az
ligyfelek kérdéseit, és mintaellen&rzésekre is van lehet6ség.

Ateszttintak eltarthatésagat nem befolyadsoljak kiilondsebb
korilmények. A feltételezett eltarthatdsag altaldban 6 honap.
Afelhasznélhatdsagot rendszerint csak a fellletekrdl lehordhatd
szennyez&dések korlatozzak, ugyanakkor egyszer hasznalatos
vattapélcdkkal messzemenékig kizarhatd ez a negativ hatas.
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Feliileti energia / feliileti fesziiltség
ellendrzése teszttintakkal

Altalanos informaciok

Tiszta allapotban minden szilard anyag a ra jellemz6 fellleti energidval / felileti fesziiltséggel rendelkezik,
amely a tarolasi id6 soran csokken. A fellileti energia jelentds szerepet jatszik szamos mlszaki folyamat soran,
igy ragasztasnal, lakkozasnal, nyomtatasnal, és meghatarozé az adhézids tapadas és a nedvesités
szempontjabol.

Afellleti energia mN/m-ben és Dyn/cm-ben kerlil megadésra. Ennek abrazolasa DIN 53364/ 1SO 8296 szerinti
vagy mas osszetétel( teszttintakkal torténik. Folyadékokkal ellentétben egy szilard anyag fellileti energidja
csak kozvetve hatdrozhatd meg a peremszog altal. Ennek soran meghatarozott feliileti energiaju
tesztfolyadékot kell felvinni a szilard anyagra.

A teszttintak/-stiftek alkalmazasa

Fémek:
Felletek tisztasadganak megitélése.
Tisztitéfolyadékok felhasznalhatdsaganak megitélése.

Miianyagok:
Aktivalasi energia megallapitdsa tovabbi megmunkaldshoz
(pl. nyomtatas, ragasztas, lakkozas, nedvesités esetén)

Anyagok Fém/mulanyagok/keramia stb.
Szennyezddések a Olajok, por, antisztatikumok, cstsztatdk,
feliileten formalevalasztdk, ujjnyomok

A feliilet tisztitasa | Mianyagok: vizzel / oldészerrel / el6kezeléssel
kezelése Fémek: korona-/plazma-/fizikai el6kezelés
(Itt feltétel a felllet elGzetes tisztitasa)

Feliileti energia / feliileti Fémek: 25-35 mN/m
fesziiltség (kezeletlen feliilet) Mianyagok: <38 mN/m vagy nagyobb

Feliileti energia / feliileti Min. 38 mN/m (a tisztasdg minimalis értéke)

fesziiltség (kezelt feliilet) Min. 44 mN/m (a tovabbi megmunkalas elGirt értéke)

A fémek természetes fellleti energidjat (>100 mN/m)
kizarélag tisztitassal nem lehet elérni, a levegdn képz6dd
oxidréteg miatt.

Optimalis tisztitas arcotest CLEANER segitségével.

4 arcotest GmbH
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AlkalmaZéS Made in Germany

kezeletlen feliilet kezelt feliilet
szennyezett feliilet tiszta feliilet
rossz nedvesités jo nedvesités

Fémek esetén mindig ajanlott az arcotest® vattapélcak hasznélata.
Minden egyes felvitel utan Uj vattapélcat kell hasznalni.

arcotest GmbH 5



Szilard testek feliileti energiajanak

mérése teszttintaval/-stiftekkel

Mérdeszkoz

A kdrnyezet és szilard
test mérési
hémérséklete

Avizsgalando
szilard test
allapota

Alkalmazas |
felvitel

Megfigyelésiid6
(a tinta felvitele
utan)

Eredmény

Eltarthatosag

Felhasznilhatésag

arcotest GmbH

Alkalmazas

Tinta/stiftek

arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (nem mérgezd, nem

artalmas, a veszélyes anyagokrél szol6 1272/2008 (CLP)
(EK) rendelet szerint jel6lésmentes)

arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (nem mérgez6)

arcotest® BLUE: 18 -105 mN/m, (mérgez6, 24-57 mN/m)

a DIN ISO 8296 és az ASTM D 2578-99a szerint

20°C+/-3°C

Afeliileteket mar nem szabad csupasz kézzel
megérinteni.

Tinta: martsa bele az ecsetet vagy vattapalcat a
teszttintdba és hizza le az tiveg nyakan.

Tinta/stiftek: csekély nyomast kifejtve hiizzon egy kb.
40 mme-es csikot anélkiil, hogy érintené a korabban
felvitt tintacsikokat. A tintacsikot egyenletes,
folytonos vonalként kell felvinni.

Er6sen szennyezett/olajos feliiletek esetén csak
egyszer hasznalatos arcotest® vattapalcdkat
hasznéljon.

arcotest® ORGANIC: 30- 46 mN/m 2mp

arcotest® BLUE: 18 - 105 mN/m 2 mp

arcotest® PINK: 22 - 26 mN/m 2mp

28 - 44mN/m 4mp

45 - 60 mN/m 2mp
1. Homogén, egyenletes csik
2. Cseppképzddés (rossz/nincs nedvesités)

3. Atinta szétteriilése

6 hénap a tinta/stiftek
felnyitasat kovetben.

Ez a tinta hasznalatatol figg.
A szennyezOdés livegekbe vagy filcekre keriilése esetén
ellendrizni kell, hogy médosulnak-e a mérési értékek.

Tovabbi informaciok

Kilonboz6 mérésekkel (tintak/stiftek/vattapalcak) vagy
teszttintasorozatokkal megillapitott értékek nem
hasonlithatok 6ssze egymassal kellé pontossaggal.

Csak egyfajta tintat (szin) hasznéljon!

+/-10 °C-0s h6mérséklet-eltérés a feliileti fesziiltség
+/- 1 mN/m-es valtozasat eredményezi.

Az ujjnyomok csokkenthetik a fellileti fesziiltséget.

(Viseljen keszty(it)

Az arcotest® vattapalcak hasznalata tisztitatlan fémek
esetén ajanlott. Kereskedelmi forgalomban kaphat6
vattapdlcak nem alkalmasak a feladatra, mivel
kozmetikai olajokat tartalmaznak.

A vattapalcak hasznalatakor, akdrcsak az tivegcsékbol
ecsettel torténd felvitel soran, arra kell Ggyelni, hogy a
felvitt mennyiség egyenletes legyen, tehat ne tul vastag,
ellenkezd esetben csekély kijelzési kiilonbségek
mutatkoznak (a vastagon felvitt mennyiség valamivel
magasabb (1 mN/m ) értéket jelezhet, mint a
vékonyabb).

Amennyiben az ecsettel/vattapélcaval vagy stifttel felvitt csik
szélei a tinta specifikaciéjatol fliggben 2 vagy 4 masodpercen
beliil 6sszehtizdédnak, ismételje meg az eggyel kisebb értéki
mérést. Amennyiben a szélek kifelé futnak, ismételje meg az
eggyel magasabb értékii mérést.

Afeliileti feszliltséget akkor éri el, ha a csik a tinta
specifikacidjatol fliggben pontosan 2 vagy 4 masodpercig
mozdulatlan marad.

1. Afeliileti fesziiltség elérte az tivegen 1év beallitasi értéket
vagy valamivel magasabb annal.

2. Nem tiszta; ismételje meg a tisztitast vagy végezzen el6kezelést.

Afelileti fesziiltség alacsonyabb a tinta értékénél.

3. Afeliileti fesziiltség magasabb a tinta értékénél.

Ateszttintak egyes komponensei kiilonb6zé mértékben
parolognak ki.

Hasznalat utan zarja vissza szorosan az livegeket és
stifteket.



Szilard testek feliileti fesziiltsége

Feluletek feliileti feszliltségének ellendrzésekor ezek az értékek id6rol
id6re valtozhatnak, mégpedig alacsonyabb értékek iranyéba. Itt
kiilonb6z6 befolydsolé mennyiségek jatszanak szerepet, mikozben épp
a mlanyagipari terlleten kell szamolni a felileti feszlltség
csokkenésével, ha a feluleteket aktivaltak.

Avaltozas id6beli alakuldsa kiilonb6zé tényezEktdl fiigg, mikdzben a
moddosuldsok altaldban napokig vagy néhany hétig is eltarthatnak.

Befolyasolo mennyiségek:
« Az anyag kémiai felépitése

« Tarolas id6tartama, ha az anyagok allnak, tisztitatlan, tisztitott vagy
aktivalt allapotban

Mindig az Ugyfélnél torténd tovabbfeldolgozas el6tti felileti fesziiltség
értékeit kell ellendrizni és azokkal az értékekkel 6sszehasonlitani,
amelyeket az arcotest® aru gyartdja mért a feladas el6tt. Lehet&ség van
a felileti fesziiltségi értékek ismételt megemelésére, amihez a korona,
lang, plazma fizikai mddszereket lehet hasznélni. A tisztitasi folyamat
mosassal és szaritassal torténd megismétlésének nem sok értelme van,
féleg akkor, amikor a fizikai kezelési mddszerek a feliileti fesziiltségi
értékek jelentBs ndvelésének lehetdségét kindljak, ami az ismételt
mosasi folyamatban aligha siker(lhet.

« HOmérsékletvaltozasok a tarolas alatt
« Lehetséges szennyezGdések a tarolas alatt
« Fémfellletek id6vel bekovetkezd oxidacidja

+ Azanyag gyart6tol iigyfélhez széllitdsanak
korilmenyei

Anyagok természetes feliileti fesziiltségének referenciaértékei

Anyagok Rovidités mN/m 20 °C-on
Mianyagok

Polietilén PE 32
Polipropilén PP 30
Poliolefinek (polietilén, polipropilén, polibutilén) PE, PP, PB 30
Polivinil-klorid pPVC 40
Polisztirol PS 38
Poliuretan PUR 37
Polietilén-tereftalat PET 44
Polibutadién PU 45
Politetrafluoretilén PTFE 21
Poliakrilnitril PAN 46
Poliéter-szulfon PES 47
Polikarbonat PC 42
Fenol-formaldehid-gyanta PF 42
Szilikon 22
Epoxigyantak 45
Alufélia 41
Uveg 73
Acél 43-46
Anyagok tisztasagahoz sziikséges feliileti fesziiltség .
referenciaértéke (fém, tiveg, kerdmia stb.) 38-t0l

arcotest GmbH 7
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Az arcotest® ORGANIC teszttintdk esetében meghatarozott fellileti fesziiltség
z0ld szin( tesztfolyadékairdl van szé. Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal
tortént, hogy jelolésmentes, nem mérgez@ tintak is szerepeljenek a kinadlatban.
Az arcotest® ORGANIC alkalmazésa és kezelése a DIN 53364, ill. az 1ISO 8296
szabvanyok szerint torténik.

Az arcotest® ORGANIC teszttintdk a veszélyes anyagokrél sz616 1272/2008 (CLP)
(EK) rendelet szerint jelélésmentesek.

Az arcotest® ORGANIC teszttintak tivegben vagy stift formajaban, 30 és 46 mN/m
(Dyn/cm) kozotti tartomanyban kaphatdk.

arcoweb®
® rcowepe L
rco\!l"h & eb e
« 38 mN/m :«-Nf'“ sadynelem 380N+ 38 dyngery ooy
Yo z 7 0 ORG,
« Felhordési szélesség: kb. 25 mm oneantc/ B¢ gl o i
o= frntnirmay | Mt e
+ Pontosséag: +/-1 mN/m A bt b e ﬁr-?:‘j; '
i 25 mm st ¥ s J;“%““‘m,
+ Megfigyelésiidé: 2 mp — F""

‘i 38 mN/m \:‘
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ORGANIC tesztstiftek

« 30 és 46 mN/m kozotti

« Pontossag: +/- 1,0 mN/m

« Megfigyelésiid6: 2 mp

« Egyszer( kezelés

« 4-es,6-0s és 8-as készletben vagy
5 ml-es 6nallé stiftként kaphato

ORGANIC Jumbo
tesztstiftek

« 308546 mN/m kozotti
« Pontossag: +/- 1,0 mN/m

Megfigyelésiid6: 2 mp

« Vonalvastagsag: 15 mm

« Nagy fellletek vizsgalatahoz ideélis
« 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
17 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

ORGANIC teszttintak
liveghen

o 30 és46 mN/m kozotti

+ Pontossag: +/- 0,5 mN/m

« Megfigyelésiidd: 2 mp

+ 10,100 és 250 ml-es tivegekben
vagy 7 x 10 ml-es
készletekben kaphatd

30-46 mN/m

30-46 mN/m

30-46 mN/m

arcotest GmbH 9
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A PINK teszttintak esetében meghatérozott feliileti fesziiltség pink szinl
tesztfolyadékairdl van szd. Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal

tortént, hogy nem mérgez6 teszttintak is szerepeljenek a kindlatban. Ezek a PINK
teszttintak a BLUE teszttintak helyettesitésére hasznalhatdk, mivel azok
alkalmazasa és kezelése a DIN 53364, ill. az ISO 8296 szabvanyok szerint torténik.
Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal tértént, hogy nem mérgez6 teszttintak is
szerepeljenek a kinalatban.

Nem mérgezd.

arcotest GmbH



PINK tesztstiftek

o 22 és60 mN/m kozott

« Pontossag+/-1,0 mN/m

« Megfigyelésiido:
22 és26 mN/m kozott: 2 masodperc
28 és 44 mN/m kdzott: 4 masodperc
45 és 60 mN/m kozott: 2 masodperc

» Egyszer( kezelés 5mm

« 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
5 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

PINK Jumbo tesztstiftek

o 30 és50 mN/m kozott _]
« Pontossag+/-1,0 mN/m <36 b 38 *‘ 0 |
+ Megfigyelésiidé:
30 és 44 mN/m kozott: 4 masodperc
46 és 50 mN/m kozott: 2 masodperc

+ Vonalvastagsag 15 mm

~1S0]02ID

« |dealis nagy teriiletek teszteléséhez

34
S
3.‘ e .
A -

+ 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy

-

17 ml-es 6nall6 stiftként kaphatd

.—‘ k- 4 — =i
15mm
30-50 mN/m

PINK teszttintak livegben

o 226560 mN/m kozott
« Pontossag +/- 0,5 mN/m
+ Megfigyelésiid6:
22 és26 mN/m kdzott: 2 masodperc
28 és 44 mN/m kozott: 4 masodperc
45 és 60 mN/m kozott: 2 masodperc
+ 10, 100 és 250 ml-es palackokban kaphaté vagy
készletekben 7 x 10 ml

@ @ 22 - 60 mN/m

arcotest GmbH 11
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Made in Germany

Teszttintak BLUE

A BLUE teszttintak esetében meghatarozott felileti fesziltség kék szinl
tesztfolyadékairdl van szé. (1ISO 8296 szerint, megfelel a DIN 53364, az ASTM
2587, a JISK 6768 szabvanyoknak). A vizsgalando anyag feliileti fesziiltsége a
teszttinta egyszer( felkenésével hatarozhaté meg. 18,4 és 105 mN/m kozotti
fellletifesziltség-tartomanyban kaphatok.

Uvegben vagy stift (28 - 72 mN/m)formdjaban elérhetdk.

Szintelen: 18, 76, 84, 90 és 105 mN/m.

Mérgez6 24 - 57 mN/m kozott.

Test Ink
Encre Test ...

(oNiD)
arcolest’— Eﬁ:,

v arcolest info
Testtinte

Test Ink

Encre Test

B
weotestinfo 4

{
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BLUE tesztstiftek

« 28 és 60 mN/m kozétt 1-es léptékekben
62 és 72 mN/m kozott 2-es [éptékekben elérhetdk
+ Pontossag+/-1,0 mN/m
« Megfigyelésiid6: 2 masodperc
« Egyszer( kezelés
+ Nem tud kiomleni
« 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
5 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

5mm

28 - 72 mN/m

BLUE teszttintak livegben

« 18,4 és105 mN/m kozott

+ Pontossag+/- 0,5 mN/m

« Megfigyelésiid6: 2 masodperc

« 10,100 és 250 ml-es palackokban kaphaté vagy
egyes értékek 7 x 10 ml-es készletekben is

Encre Test

e
4

v acotestinte

@ @ 18 - 105 mN/m
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Made in Germany

AQUICKTEST 38%/ RAPIDTEST 38° segitségével megallapithatd, hogy a poliolefinek (polipropilén, polietilén, polibutilén) elékezelése
hatésos volt-e. A stiftben [év6 folyadék a feliileti fesziiltség 38 mN/m vagy nagyobb értéke esetén megmarad folytonos vonalként,
alatta pedig lepereg. A QUICKTEST 38®-cal/ RAPIDTEST 38°®-cal felvitt vonal masodpercek alatt megszérad, azt nem kell mar letérélni.

RAPIDTEST 38°

. o se
* Nem mergezd a vizi szervezetekre
« Nem drtalmas

» Nem okoz szemkarosodast

s R

RAPIDTEST 38° RAPIDTEST 38° JUMBO RAPIDTEST 38° Jumbo
Vonalvastagsag: 5 mm Vonalvastagsag: 15 mm utantolthet6

Kiszerelés: 15 ml
Cikksz. 40.66100.4

Kiszerelés: 5ml
Cikksz. 40.66100.0

Vonalvastagsag: 30 mm
Kiszerelés: 20 ml
Cikksz. 40.66100.5

QUICKTEST 38® és RAPIDTEST 38°
« Kénnyi hasznalat RAPIDTEST 38° l
- Idedlis poliolefinek gyors tesztelésére Dopunite tintu

Kiszerelés: 2 ml
Cikksz. 0.66200.0

« Torlés- és vizalld
« Elénk szin{, szagszegény tinta

« Ateszteredmény tartds kimutatdsa minGségbiztositas
céljabol tarolhatd

14

QUICKTEST 38°

« J6 le olvashatdsag a feltiind
piros szin miatt

Vonalvastagsag: 5 mm
Kiszerelés: 5ml
Cikksz. 40.55100.0

FIGYELEM:

A QUICKTEST 38®/ RAPIDTEST 38° tesztfolyadéka olddszert
tartalmaz, ezért kart tehet az oldészerre érzékeny anyagokban
(pl. PS), ami a kijelzés téves értelmezéseihez vezethet!

arcotest GmbH

QUICKTEST 38°Jumbo

« Jobb szinabrazolas
« Nagy foliafeliiletek
vizsgalatahoz optimalis

Vonalvastagsag: 15 mm
Kiszerelés: 15 ml
Cikksz. 40.55100.4

Szennyezett feliilet esetén nem célszer( tesztstifteket hasznalni,

mivel a maradék szennyez8dés a vizsgalati feliiletrdl bekerllhet a

stiftek anyagdba, ami kés6ébb téves értékekhez vezethet.
Szennyezett feliiletek esetén palackos arcotest® teszttintat kell
hasznalni arcotest® vattapalcakkal.

Nem alkalmas fémfeliiletekre.



arcotestCLEANER

Egy etil-alkohol alapti oldészer. Kiilonbozd feliiletek, példaul fémek, tiveg és

mUanyag feliiletek tisztasaganak javitasat szolgalja. Az arcotestCLEANER

segitségével a tesztelt alkatrészek Gjrafelhasznélhatdk a teszttinta letorlésével. F
Mivel a feliiletek nagyon kiilonb6z6ek, minden alkalmazas el6tt megfelelGségi y

tesztet kell elvégezni.

‘arcotest
« Jobb tisztasag a feliilet tisztitdsaval I\arco es

« Etil-alkohol alapU olddszerrendszer Made in Germany

« Nincs kellemetlen szaga arcotestCLEANER
« Nagyon gyorsan szérad

« Egy [épésben tisztit és novelheti a tapadderdt i
« Felvitt teszttintak egyszer( tisztitasa %

+ 250 ml-es aluminium palackokban kaphaté

Vattapalcak

A teszttinta felviteléhez.

Ellenérzott, 100 db, 15 cm hosszu

« Szennyezett fellileten egyszeri hasznélatra alkalmas.

« 250 ml-es tivegpalackokbdl torténd kezeléshez optimalis.

Tesztlampa

Atesztkép jobb felismerése érdekében.
A mérési felllet és a teszttinta kozotti csekély kontraszt
esetén torténd hasznalathoz.

arcotest GmbH 15
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arcoweb®
38 mN/m ¢« 38 dyne/cm « nem mérgezd « nem artalmas

A fellileti fesziiltség ellen6rzése arcoweb®-bel

Ateszttintdk a felileti fesziiltség meghatarozasara alkalmasak miianyagon, fémen, livegen és mas szilard testeken.
Képesek meghatarozni a bevonando felliletek tisztasagat és tapadészilardsagat. A mért adatok mN/m-ben (vagy dyne/
cm-ben) kerlilnek megadasra. Kiindulasként a 38 mN/m feletti eredmények hasznalhatdnak tekinthetdk.

et
®
arcoweb arcowepe
= ne/cm 38mN/m =38
18 mi/m 38dy d}'ne/cm
0RGAN‘I'C'| BIO ORGANIC/Blo
- ur Priifung der Oberfl3;
. roberflhﬂhempa"“u“g 1 : 'ﬂachensga,,
v Pr“f_“"gm o surface tension F:estmg the surface tensign ing
i eem“:r {atensio” supericiele {rtester la tension superficieylg
Pﬂu':: L R* RFemzm or
e ;
?:* A ey, Pers, ®
” gy, el arcoweb

25 mme-es felhordasi szélesség.

Kis mennyiségl felvitel.
Cikkszam: 40.20438.0

Az arcoweb® kend6k egyszeri hasznalatra szant termékek. Papir-aluminium tarsitott cscomagolassal rendelkeznek.
Atinta nem tud szétfolyni nagy mennyiség( felvitel miatt. A megfelel® kezelés biztositja, hogy a tinta nem émlik ki és
a zold tinta nem fogja be a kezeket.

Atartalmazott teszttinta a veszélyes anyagokrdl sz6l6 1272/2008 (EK) rendelet szerint jelolésmentes, nem mérgezd és
nem artalmas.

ORGANIC/ BIO El6nyok:

38 mN/m « 38 dyne/cm « Nagy feliiletekhez idealis
Felhordasi szélesség: kb. 25 mm * Kis m?nnyiségﬁ felvitel
Pontossag: +/- 1 mN/m » Nem Smlik ki

« Egyszerl kezelés
« Nem mérgezd
« Nem éartalmas

Megfigyelési id6: 2 mp
Kiszerelés: egyedi csomagolds

Csomagolds mérete: 60 x 80 x 6 mm « Kedvezd &r

Alkalmazasi teriilet:
« Epitipar (acélgerendak hegesztése vagy 4svanyi feliiletek)
« Valamennyi nagy feliilet(i szilard test

arcotest GmbH



arcospray® 38
38 mN/m «38dyn/cm

A fellileti feszliltség vizsgalatahoz

Az arcospray® 38 teszttinta esetében 38 mN/m fellleti fesziiltségl
tesztfolyadékrél van szé. Kifejlesztésére azért keriilt sor, hogy gyorsan meg
lehessen allapitani, zsirmentes-e a feliilet, mivel feltételezhetd, hogy ett6l az
értéktél adott a zsirmentesség.

Az arcospray® 38 felhordas utan olajmentes tiszta fuvélevegbvel (slritett levegd)
maradéktalanul eltavolithaté.

Avizsgalt részek tovabb hasznalhatdk. Az arcospray® 38 termékkel egyszer(ien és
gyorsan lehet értékelni nemcsak nagy fellleteket, hanem nagyon kis fellleteket
is, példaul lanctagokat.

= — arcole
m‘i@ A —— A feliileti fesziiltség meghatdrozasa a
Made in German . » s 0 P P
lade in Germany teszttintanak az értékelendo feliiletekre
arcospray 3¢ valé rafijasaval torténik
IF-Code: QAR 1-HKSE-6530 G
B Alkalmazas:
« Tartsa a szorépalackot a tesztfeliilethez
n5ion superf kb.15cm téVOlSégban
tensione superf Nog /100 »

« FUjjon ra 2-4-szer

Moz 100 ml

e

Eredmény:
Amennyiben a teszttinta 6sszehizodik,
gy a vizsgalt feliilet felileti fesziiltsége

38 mN/m-nél kisebb.
Cikkszam: 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HKSE-653Q-G62. Ha a fdjassal felhordott tinta

valtozatlan marad, akkor sikerdilt elérni a
38 mN/m feliileti fesziiltséget vagy
valamivel nagyobb értéket.

Feliileti fesziiltség eléri az értéket Feliileti fesziiltség nem éri el az értéket
38 mN/m .« 38 dyn/cm «Nagyon kicsi és nagy fellletekhez optimalis
« Pontossag: +/- 1,0 mN/m « Egyszer(i kezelés
Kiszerelés: szérdpalack «Nem mérgez0

«Nem artalmas
3,4 floz/100 ml « Nem veszélyes a kornyezetre
« Feliiletek maradvanymentes tesztelése
« Az arcospray® tinta egyszer(ien felfijhatd
« Az eredmény 2 mp-en belil lathatd

« Felliletek érintésmentes tesztelése

arcotest GmbH
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arcotest® ORGANIC hordtaska

A teszttintas palackok szallitasahoz és tarolasahoz.
Idealis a palackok hasznalat kozbeni elhelyezéséhez.

Z6ld dobozaink gyartasa soran egyaltalan nem hasznaltunk kéolajat.
93%-ban megujulé nyersanyagokbdl, igy gliikdzbdl, természetes
viaszokbdl, asvanyokbdl, valamint természetes szalakbdl allnak.

A doboz teljes mértékben Gjrahasznosithato.

arcotest® ORGANIC arcotest® PINK arcotest® BLUE
8-részes dobozos készlet 9-részes dobozos készlet 9-részes dobozos készlet
Doboz tartalma: Doboz tartalma: Doboz tartalma:
« ORGANIC készlet 32-44 mN/m « PINK A készlet 32-44 mN/m « BLUE A készlet 28 - 56 mN/m
ecset nélkiil ecset nélkil ecset nélkil
« Vattapalcak « arcotestCLEANER 250 ml « arcotestCLEANER 250 ml
« Vattapalcak « Vattapalcak

Hordtaska

Hordtaska, kicsi Hordtaska, kicsi Hordtaska, nagy

7 db 10 ml-es teszttintas palackhoz 7 db 10 ml-es teszttintas palackhoz 24 db 10 ml-es teszttintas palackhoz
Kilon rekesz a tesztstiftek vagy Kilon rekesz a tesztstiftek vagy

vattapalcak szamara vattapalcak szamara

18 arcotest GmbH



arcotest® Plasma Set

Az arcotest® Plasma szett az atmoszférikus nyomasu plazmaval végzett manudlis feliiletkezelésre szolgald
piezobrush® PZ3 kézi plazmakésziiléket és 4 db tetszés szerinti, egyenként 5 ml-es tesztstiftbdl 4ll6 arcotest®
4-es NYITOTT készletet tartalmaz.

Ezenkiviil a szetthez tartozik még két kiilonb6z6 modul. A Standard modul nem vezetSképes anyagok, pl.
mUanyag kezelésére valo. A Nearfield modul ezzel szemben vezet6képes anyagok, pl. nemesacél vagy CFRP

kezelésére szolgal.

Az arcotest® Plasma szett tartalma:

« arcotest® 4-es NYITOTT készlet, amely 4 db
tetszés szerinti, egyenként 5 ml-es tesztstiftb&l all

« piezobrush® PZ3 kézi plazmakésziilék
szell6z6rendszerrel, tapegységgel és kabellel

« Standard modul

« Nearfield modul

Cikkszam: 40.00000.8 B L, .

Részletes termékinformaciokat

taldl a gyarté relyon-plasma

termékoldalan.

Az arcotest® Plasma szett kompakt kézi plazmakésziilékként laborokban, valamint a kisszérids gyartas el6fejlesztési és
Osszeszerelési szakaszaban hasznalhatd. 18 W maximalis teljesitményfelvétel mellett a Piezoelectric Direct Discharge
(PDD®) technoldgia segitségével kevesebb mint 50 °C hémérsékletli hideg-aktiv plazma jon létre. A hordozhatd plazmakésziilék
kézponti eleme a TDK CeraPlas™ piezo plazmagenerator - egy nagyfesziiltségii kisiit6késziilék hideg atmoszférikus
nyomasu plazma létrehozasara. Atmoszférikus nyomasu plazmat sok anyagon alkalmaznak a fellileti energia nagy hatékonysagu
novelésére, valamint csira- és szagcsokkentésre.

Alkalmazasi példak:

« Kulonbozd alapanyagok feliileteinek aktivaldsa és funkcionalizalasa

« NedvesithetGség javitasa

« Ragasztasi, lakkozasi, nyomasi és bevonatolasi folyamatok optimalizalasa

« Mlanyagok, Uvegek, keramiak, fémek, félvezetk, természetes szélak és kompozitok feliiletkezelése
« Finomtisztitas és szagcsokkentés

arcotest GmbH
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Termeékattekintés

ORGANIC teszttintak iivegben

30-46 mN/m // pontosséag: +/- 0,5 mN/m // ecset nélkiil // nem jeloléskoteles

(-“","'.

STANDARD készlet
323436 38 40 42 44 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es lveg
Cikksz. 40.20000.4 ecset nélkiil

100 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi beéllitasban
Cikksz. 40.202XX.0

Cikksz. 40.202XX.0 (SE)

NYITOTT készlet

30-46 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es (iveg tetszés
szerint

Cikksz. 40.20001.4 ecset nélkiil

250 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi bedllitdsban
Cikksz. 40.203XX.0

Cikksz. 40.203XX.0 (SE)

10 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi beadllitdsban
Cikksz. 40.201XX.4 ecset nélkul

arcoweb® egyszer hasznélatos kendd

38 mN/m
Felhordasi szélesség: kb. 25 mm
Cikksz. 40.20438.0

(arcotlesl’)

Made in Germany

arcospray® 38

38 mN/m
Jeloléskateles

Kis és nagy teriiletekre
Cikksz. 40.80238.0

ORGANIC tesztstiftek

30-46 mN/m // pontossag: +/- 1,0 mN/m // nem jel6léskoteles

STANDARD 8 db-os NYITOTT 8 db-os NYITOTT 6 db-os NYITOTT 4 db-os Tesztstift

készlet készlet készlet készlet

3234363840424446 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m

8 tesztstift 8 tesztstift tetszés szerint 6 tesztstift tetszés szerint 4 tesztstift tetszés szerint Standard és egyedi beallitds

Cikksz. 40.25000.0 Cikksz. 40.25001.0 Cikksz. 40.25002.0 Cikksz. 40.25003.0 Cikksz. 40.251XX.0

ORGANIC Jumbo tesztstiftek

30-46 mN/m // pontossag: +/- 1,0 mN/m // nem jel6léskoteles

STANDARD 8 db-os NYITOTT 8 db-os NYITOTT 6 db-os NYITOTT 4 db-os Tesztstift Jumbo
keszlet keszlet keszlet keszlet

3234363840424446 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m

8 tesztstift 8 tesztstift tetszés szerint 6 tesztstift tetszés szerint 4 tesztstift tetszés szerint Cikksz. 40.261XX.0

Cikksz. 40.26000.0 Cikksz. 40.26001.0 Cikksz. 40.26002.0 Cikksz. 40.26003.0

20 arcotest GmbH




PINK teszttintak livegben

22-60 mN/m // nem mérgez6
pontossag + 0,5 mN/m

STANDARD A készlet

32343638404244 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es liveg
Cikksz. 40.60000.0 ecsettel
Cikksz. 40.60000.4 ecset nélkiil

PINK tesztstiftek

S'!'AN DARD 8 db-os
keszlet
3032343638404244mN/m
8 tesztstift

Cikksz. 40.45001.0

STANDARD:

EGYEDI BEALLITAS (SE):

NYITOTT 8 db-os
keszlet

22-60 mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45000.0

PINK Jumbo tesztstiftek

STAN DARD 8 db-os
keszlet
3032343638404244 mN/m
8 tesztstift

Cikksz. 40.46000.0

i

i

T

i

NYITOTT 8 db-os
keszlet

30-50 mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46001.0

22-60 mN/m // nem mérgez6
pontossag + 1,0 mN/m

(arcolest’)

Made in Germany

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

NYITOTT készlet

22-60 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es (iveg tetszés szerint
Cikksz. 40.60001.0 ecsettel

Cikksz. 40.60001.4 ecset nélkl

100 ml

22-60 mN/m

Alap- és egyedi beallitdsban
Cikksz. 40.602XX.0

Cikksz. 40.602XX.0 (SE)

STANDARD:

NYITOTT 6 db-os
keszlet

22-60 mN/m

6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45002.0

EGYEDI BEALLITAS (SE):

10 ml
22-60 mN/m

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

Alap- és egyedi beallitdsban
Cikksz. 40.601XX.0 ecsettel
Cikksz. 40.601XX.4 ecset nélkiil

250 ml
22-60 mN/m

Alap- és egyedi beallitdsban

Cikksz. 40.603XX.0
Cikksz. 40.603XX.0 (SE)

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

22242628 31 33 35 37 39 41

43 45-60 mN/m

NYITOTT 4 db-os Tesztstift
keszlet
22-60 mN/m 22-60 mN/m

4 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45003.0

30 - 50 mN/m // nem mérgez& // pontossag + 1,0 mN/m

NYITOTT 6 db-os
keszlet

30-50 mN/m

6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46002.0

Standard és egyedi bedllitas
Cikksz. 40.451XX.0

NYITOTT 4 db-os Tesztstift Jumbo
készlet

30-50 mN/m
30-50 mN/m

4 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46003.0

Cikksz. 40.461XX.0

arcotest GmbH 21




Termékattekintés (arcolesl’)

Made in Germany

° L o0
BLUE teszttintak ivegben 0. 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m

18,4 és 105 mN/m kozott // Mérgezé 24 és 57 mN/m kozott // EGYEDI BEALLITAS (SE): 18 (szintelen) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42
Pontossag + 0,5 mN/m // 30 - 72 mN/m az ISO8296 szerint; 43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68
megfelel a DIN 53364 és ASTM (USA) szabvénynak 70 72mN/m (szintelen:) 76 84 90 105 mN/m

Akészlet B készlet C készlet NYITOTT készlet
283538414448 56 mN/m 28323538414448 mN/m 30323436384042 mN/m 18 (szintelen) és 20 - 72 mN/m
7 db, egyenként 10 ml-es tiveg 7 db, egyenként 10 ml-es liveg 7 db, egyenként 10 ml-es tiveg 7db, egyenként 10 ml-es (veg tetszés szerint
Cikksz. 40.30001.0 ecsettel Cikksz. 40.30000.0 ecsettel Cikksz. 40.30003.0 ecsettel Cikksz. 40.30002.0 ecsettel
Cikksz. 40.30001.4 ecset nélkiil Cikksz. 40.30000.4 ecset nélkiil Cikksz. 40.30003.4 ecset nélkal Cikksz. 40.30002.4 ecset nélkil

("0t Dl

10 ml 100 ml 250 ml SZINTELEN 10 ml

18 (szintelen) - 72 mN/m 18 (szintelen) - 72 mN/m 18 (szintelen) - 72 mN/m 76 84 90 105 mN/m

Alap- és egyedi beéllitasban Alap- és egyedi bedllitdsban Alap- és egyedi beéllitdsban Alapbedllitas

Cikksz. 40.301XX.0 ecsettel Cikksz. 40.302XX.0 Cikksz. 40.303XX.0 Cikksz. 40.301XX.0 (SE) ecsettel

Cikksz. 40.301XX.4 ecset nélkil Cikksz. 40.302XX.0 (SE) Cikksz. 40.303XX.0 (SE)

BLU E teSZtStlftek 28 és 60 mN/m kozott 1-es éptékekben és 62 és 72 mN/m kdzott 2-es éptékekben elérheték //
Mérgez6 24 és 57 mN/m kdzott // Pontossag +1,0 mN/m

NYITOTT 8 db-os készlet NYITOTT 6 db-os készlet NYITOTT 4 db-os készlet Tesztstift
28-72mN/m 28-72mN/m 28-72mN/m 28-72mN/m
8 tesztstift tetszés szerint 6 tesztstift tetszés szerint 4 tesztstift tetszés szerint Cikksz. 40.351XX.0
Cikksz. 40.35001.0 Cikksz. 40.35002.0 Cikksz. 40.35003.0
’
Tartozekok
j
\\ .1-
arcotes!

% B
Vattapalcak Tesztlampa arcotestCLEANER
Ellen6rzott, 100 db, A mérési feliilet és a teszttinta kozotti csekély Optimalizélja a tisztasagot
15 cm hosszd kontraszt esetén torténd hasznalathoz 250ml
Cikksz. 40.31700.0 Cikksz. 40.31600.0 Cikksz. 40.32000.0

22 arcotest GmbH



(arcolest’)

Made in Germany

RAPIDTEST 38°

RAPIDTEST 38° RAPIDTEST 38° Jumbo RAPIDTEST 38° Jumbo RAPIDTEST 38°
38 mN/m 38 mN/m utantolthetd Dopunite tintu
Gyorsteszt poliolefineken Gyorsteszt poliolefineken 38 mN/m 38 mN/m

5 ml, vonalvastagsdg 5 mm 15 ml, vonalvastagsag 15 mm Gyorsteszt poliolefineken 22 ml

Cikksz. 40.66100.0 Cikksz. 40.66100.4 20 ml, vonalvastagsag 30 mm Cikksz. 40.66200.0

Cikksz. 40.66100.5

QUICKTEST 38°

QUICKTEST 38°® QUICKTEST 38® Jumbo
38 mN/m 38 mN/m

Gyorsteszt poliolefineken Gyorsteszt poliolefineken

5 ml, vonalvastagsag 5 mm 15 ml, vonalvastagsag 15 mm
Cikksz. 40.55100.0 Cikksz. 40.55100.4

Dobozos készlet

Dobozos keszlet, PINK Dobozos készlet, BLUE Dobozos készlet, ORGANIC
Doboz tartalma: Doboz tartalma: Doboz tartalma:
* PINK készlet A32 - 44 mN/m « BLUE készlet A 28 - 56 mN/m + ORGANIC készlet 32-44 mN/m
+ arcotestCLEANER 250 ml + arcotestCLEANER 250 ml + Vattapdlcak
. \_/attapalcak « Vattapalcak Cikksz. 40.20000.8
Cikksz. 40.60000.8 . Cikksz. 40.30001.8 Cikksz. 40.20001.8 (NYITOTT készlet)
Cikksz. 40.60001.8 (NYITOTT készlet) Cikksz. 40.30002.8 (NYITOTT készlet)
Dobozos PlasmaSet

Hordtaska, kicsi

4 ®
7 db 10 ml-es teszttintds palackhoz Hordtaska, nagy arcotest®Plasma Set
Kulon rekesz a tesztstiftek vagy 24 db 10 ml-es teszttintas palackhoz Az arcotest® Plasma szett tartalma:
\[/]attapalcak Szamara Uresen « arcotest® 4-es NYITOTT készlet
resen . . . L
. . Cikksz. 40.31900.0 « piezobrush® PZ3 kézi plazmakeészUlék
Cikksz. 40.31800.0 (kék) CikKsz. 40.00000.8

Cikksz. 40.31800.5 (z6ld)
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